Heat : 50893 Order: 3113980 Line: 1
Your PO 242183 [tem

Tubos de Acero de México, S.A.

I N S P ECT I o N C E RTI F I CAT E 3 - 1 Number / Nimero: Page / Pagina: g:;.?n. 3::::::3;?:;:!MV‘::::&Z\;TIVeracmz
C.P. 91697 MEXICO

Tenaris CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 23017250 1/8 o
(API 51, 8.13.2-EN 10204 3.1:2004-IS0 10474 3.1:2013) | D Dia March 11, 20

Customer’s Order Item / Orden Cliente - [tem: Customer’s Reference / Ref. del Cliente: Manufacturer's Works Order N° / Confirmacién de Venta:
335804-01 ITEM 3 N/A 306706/07
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED SEAMLESS LINE PIPE VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/A106M/19a, ASTM A53/A53M/20, ASME SA106/106M/2021, BR-L245R/X42R-L290R/B/C PSL2 NORMAL BEVEL
ASME SAS53/SAS53M/2021 BISELADO NORMAL
Dimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 130 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
2.875 X 0.276 INCH SCH 80/ W.C XS © O |137.99/4199FT 5329.823 FT 39850.791 LB 7.67 LB/FT °
73X7MM 11.58 / 12.80 MTS 1624.530 MTS 18076.000 KG 11.41 KG/M
: ; ... ... TENSILE TEST./ ENSAYO DETENSION .. - _
Specimen condition Specimen dimensions Test Y.S. U.T.S. Y.S/UTS Elongation / Alargamiento _ | .
Heat N° [ Sample N° | Zone | Condicion de la probeta Dimensiones de la probeta temp | Eul050%. Req. b
Colada N°| Muestra N° | Zona| Ls Sc | Type| Ori Size Area Temp. |Min: 42 100 [Min: 70 000 |Req. Max. Lo Min. dbt.
Tipo Tamano Seccién | ensayo [Max: 71 800 [Max: 95 000 -
mm mm2 °C psi psi in % %
45844 59346 E2 B AM Ss L 19.52X 07.06 1400 RT 51629 73817 0.70 2 200 33.0
49824 59349 E2 B AM Ss L 19.63 X 07.05 140.6 RT 50591 72452 0.70 2 200 :34.0 e e
50893 59329 E2 B AM Ss L 19.45X 07.09 140.0 RT 51629 73618 0.70 2 200 35.0
e = AME As;manufactured / Segtin proceso de fabmicﬁn//‘”'“ls Locauon 5 of sample / Ubicacion de la muestra :..T_.,«_,_,.Req Max"Requued maX|mum pe Maxlmo requerldom ). TS Ultimate tensile strenglh I ReS| “ 10 C ; ) -
y B: Body/ Cuerpo . _ P © . Max MaX|mum / Méximo. e [ Req: Requnred/ Requendo ‘ ; ; e Y.S: Yield strength ’ Fluencla - o N
E1/E2: Ends of Sam;‘xling / Extremos de Muestra Mln. Minimum / Minimo . ) N \ . RT: Room temperature / Temperatura ambleme ©g ) /« ) o [
L: Longitudinal / Longitudinal IR Obt: thainéd /Obtenido A Sc: Spec|men condition / Condxclén de la probeba . . 4 R ’ . '
. [ Lo: Initial length / Longi%ud inicial . F,Or'i?’é_nre‘af;tioq / Orientacion . . h Ss: Stnp speCIrnen / Muestra rectz :ngular o ; e
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ThlS cemf:cate isissued by a compu!enzed system and it is valid wnth electronic signature. On !he original certificate the trade-mark green co]ored Este certificado se emite mediante sistema compulanzado y esvalidado con firma electrémca El certificado original poseeimpresoellogo 1 -
Tenans is Stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, He must attest its conformi ty to the original one taklng Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entreque una copia, debera garanuzar la conformldad con el original hacnéndose : i
lpm hlmself the respon5|b|rty for any ur\lawful or not a|lowed use. Any alteration and/or falsmcatlon will be sub!ected to the law. . N : : \

responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquxer alteracion ylo falsificacién estaré sujeta a la ley pd




Heat : 50893 Order: 3113980 Li ne:
Your PO 242183 [tem

Tubos de Acero de México, S.A.

— n INSPECTION CERTIFICATE 3.1 Number / Némero: | Page/PAgina: | Dotino Valenausts Teeia veraorus. Veracruz
== . C.P. 91697 MEXICO
Tenaris CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 23017250 2/8 G st
(API 5. 8.13.2-EN 10204 3.1:2004-ISO 10474 3.1:2013) | Date/Dia: March 11, 2023
- - Customer’s Order item / Orden Cliente - [tem: Customer’s Reference / Ref. del Cliente: [ Manufacturer’'s Works Order N° / Confirmacion de Venta:
335804-01 ITEM 3 N/A 306706/07
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED SEAMLESS LINE PIPE VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/A106M/19a, ASTM AS3/A53M/20, ASME SA106/106M/2021, BR-L245R/X42R-1.290R/B/C PSL2 * |[NORMAL BEVEL
ASME SA53/SA53M/2021 BISELADO NORMAL
Dimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 130 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
2.875 X 0.276 INCH SCH 80/ W.C XS 37.99/ 4199 FT 5329.823 FT 39850.791 LB ’ 7.67 LB/FT
73X7 MM 11.58/12.80 MTS 1624.530 MTS 18076.000 KG 11.41 KG/M

Composition % / Composicién %
X 100 X 1000 X 10000
C [Mn]| Si | Mo]| Cr P S \ Nb § Ni | Cu| Sn | Al Ti As B Ca
H Max [ 23 1125 40 | 15 | 30 | 25 | 15 | 60 | 50 | 300 [ 400 | — - 40 - 10| -
Min - 123 [ 10} — - — - - - - - — - — - = =
Heat N° | SampleN° P Max | 23 [125]| 40 | 15 | 30 | 25 [ 15 [ 60 [ 50 | 300|400 | - - | 40 | - 10} -
Colada N° | Muestra N° Min 10| - - - - - - - - - - - - -
S 00001 H 3 10 13 14 4 2 90~ | 190 2 4 10
Pt 59346 P 37 10 i 180 Do oS 13
P 2 [ 10 180 2 | s Pl
H 2 10 250 2 4 10
P 2 10 250 3 4 13
P 2 | 10, 240 2 [ 4
H 4 710 20 2 |5,
P | 10 200 22 2
) P 10 1% i 2 |5 |

T - - — - — . 5
Ce. 1: Carbon ec';uivalenr:/carbono equivalente Col. 2; SUMA- Mo+Cr+N|+Cu+v . e Max: Maximium / Maximo R I
Col. 1:SUMANb+V ~ R Heat J.Colada | j Min: Minimum / Minimo o
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This certificate is issued by 3 computenzed system andit is valid wulh electronic signature. On, the onginal certificate the trade-mark green colored Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electronica, FJ ceruhcado original poseeimpreso el logo 3 i
“Tenaris® is stamped. In case the owner of the ongmal certificate would release acopy of it, he must attest its confoumr\y (o the onglnal one Vakmg Tenaris colbr verde. En caso de que el poseedor del certificado ‘entregue und copia, debera garantizar la Conformidad con el original haciéndose / - . , !

responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteraqén y/o falsificacién estarg‘sujeta.ala ley.” S, - <. !
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Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE 3.1
CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1
(API 51 8.13.2-EN 10204 3.1:2004-1SO 10474 3.1:2013)

Number / Ndmero:

23017250

Carret. México Veracruz KM 433.7 SN
Delfino Tejerfa, Vi

C.P. 81697 MEXICO

(52) 229 989 1100 tel

Page / Pigina:

3/8

Date / Dia: March 11, 2023

(52) 229 989 1600 fax

Customer’s Order Item / Orden Cliente - ftem: Customer’s Reference / Ref. del Cliente: Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacion de Venta:
335804-01 ITEM 3 N/A 306706/07
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED SEAMLESS LINE PIPE VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
API SL ED46/APRIL 2018, ASTM A106/A106M/19a, ASTM AS53/A53M/20, ASME SA106/106M/2021, BR-L245R/X42R-L290R/B/C PSL2 NORMAL BEVEL
ASME SAS53/SAS53M/2021 BISELADO NORMAL
Dimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 130 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
2.875 X 0.276 INCH SCH 80/ W.C XS 37.99/ 199 FT 5329.823 FT 39850.791 LB 7.67 LB/FT
73X7MM 11.58 / 12.80 MTS 1624.530 MTS 18076.000 KG 11.41 KG/M

THROUGHWALL HARDNESS /"DUREZA EN'EL ESPESOR

Required values [ Individuals / Individuales I Average / Promedio [ Hardness type/Tipo de dureza:Rockwell
Valores requeridos [ Min:— [ Max: 220 | Var— | Mini— | Max—~ | Var- | L
Heat N° Sample N° Zone Specimen condition Quad. Scale | - : MW
Colada N° Muestra N° | Zona Ls Sc Escala ; T 2 3 Avg.
45844 59346 E2 B AM 1 HRBW | 786 i 789 79.1 78.9
49824 59349 E2 B AM 1 HRBW ; 802 :| 792 795 796
50893 59329 E2 B AM 1 HRBW ~~78.7 788 787 787

Ends of Sampling / Extremos de Muestra

T;:Toceﬁ;rrgfﬁ?ﬁple-/,ljj_bicacidn de la muestra

" Max: Maximum / Méximo

Min: Minimum / Minimo Sc: Specimen condition / Condicion de la probeta
- MW:Middle wall / Centro.—"~

Quad: Q'uz:dragtl/‘C’Liédrante .

AM: As manufactured / Segutn proceso de fabricacion

r',""

il wVar Variation / Vanaclon// 5

i =" wE
iSampIe N"; Ls = esult -~ Heat N° | Sample N°
"Muestra NS Resultado Colada N° I\illuestra N° Muestra N°
59347 | B AM Good /Bueno _.|-<} =~ 39824 59350 B Good / Bueno 50893 59330 B o T
1 y : " T s o T

[AM: s anufactured / Segan proceso de fabricacion - " B: Body 7 Cuerpo : .Ls: Location of sample / Ubicacion de la muestra

1
{
;; . . . VoL j . i :
This certificate is issued by a ccmpulenzed system and it is valid wnh electronic signature. On the original cerllflcate the trade-mark green co!ored
- enans is stamped. In case the owner’ of the original certificate wculd release a copy of it, he must attest its conformity 10 the original oné taking
uponhtmself the responsmlrty for any unlawful or not allowed use, Anxalterauon and/or falﬂf‘ cation w:ll besul _Jected 10, 'he law.

v
i
i
{

Este certificado se emite mediante sistema compulanzadc y esvalidado con firma elecuémca - FJ certificado original posee impreso el logo ‘-
Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una Copia, debera garanuzar la conformidad con el original haqéndose f S
. responsahh por cualquier usoilegal o indebido. Cualnmer altevaaén y/o falslhcaclén es(ara ‘Sujetaala Iey ks




Heat : 50893 Order: 3113980 Line: 1
Your PO 242183 [tem

Tubos de Acero de México, S.A.

T - INSPECTION CERTIFICATE 3.1 Number Nimerer | Poe! i | i e s s s
enaris CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 23017250 4/8 . gioa Moo

(52) 229 989 1600 fax

I

(API 51 8.13.2-EN 10204 3.1:2004-1SO 10474 3.1:2013) | Date/Dia: March 11, 2023

Customer’s Order Item / Orden Cliente - [tem: Customer’s Reference / Ref. del Cliente: Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacion de Venta:
335804-01 ITEM 3 N/A 306706/07
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED SEAMLESS LINE PIPE VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/A106M/19a, ASTM A53/A53M/20, ASME SA106/106M/2021, * |BR-L245R/X42R-L290R/B/C PSL2 ’ NORMAL BEVEL
ASME SA53/SA53M/2021 BISELADO NORMAL
Dimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 130 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
2.875 X 0.276 INCH ' SCH 80/ W.C XS’ 3799/ 4199 FT 5329.823 FT 39850.791LB - 7.67 LB/FT
73 X7 MM 11.58 / 12.80 MTS 1624.530 MTS 18076.000 KG 11.41 KG/M

FA

Pressure / Presién Time / Tiempo Results / Resultado

Unit / Unidad. Value / Valor Seconds / Segundos

psi 2,970 5 Satisfactory / Satisfactorio

Supplementary Information !;
Informacién Suplementana i

FUNDIDO Y FABRICADO POR TENARIS TAMSA MEXICO - o N e 3 o N 22 \"‘g

FABRICACION DEL ACERO: § { 3 o

- HORNO DE ARCO ELECTRICO-HORNO DE QI‘INACIO A ;3 §

- ACERO (‘ALMADO CON ALUMINIO, PRACI'[CA DEGRANOFINO ! - . Ty

'H{ELADLEFURNACE PRACHCE lNCLUDES ARGON RlNSF. AND FINAL INJECTION OF CALCIUM SILICIDE WIRE - LAPRACTICA ENELHORNODE AF[NAC!ON INCLUY'E AGlTAClON POR ARGON E INYECCION FlNAL SILICIURO, 5
: 2 B 3 1 ~ I

i ( J \ <4
This Certificate is isued by a compu!enzed system and it is valid M}h electronic signature. On/ the original certificate lhe trade mark green colored Este cerufr_ado se emite mediante sistema compmanzado y esvalidado con firma electrénlca 2 EI certificado original poseeimpreso el logo . b
Tenans " is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformuy to the original one taking . Tenaris color verde. En caso de que el poseedordel certificado entregue una copia, debera garanuzar 1a conformidad con el original hauéndose / ‘ 5
nhnmself the respon5|b1hty for any uhlawiul or not allowed use Any alteration and/or fals;ﬁcauon will be submaed to the law. responsabl por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquner alteranén y/o falsificacion es(ar}a Sujeta a la Iey ) Py

:
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Heat : 50893 Order: 3113980 Line: 1
Your PO 242183 [tem

Tubos de Acero de México, S.A.

T - INSPECTION CERTIFICATE 3.1 Number Nimerer | Poe! i | i e s s s
enaris CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 23017250 4/8 . gioa Moo

(52) 229 989 1600 fax

I

(API 51 8.13.2-EN 10204 3.1:2004-1SO 10474 3.1:2013) | Date/Dia: March 11, 2023

Customer’s Order Item / Orden Cliente - [tem: Customer’s Reference / Ref. del Cliente: Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacion de Venta:
335804-01 ITEM 3 N/A 306706/07
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED SEAMLESS LINE PIPE VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/A106M/19a, ASTM A53/A53M/20, ASME SA106/106M/2021, * |BR-L245R/X42R-L290R/B/C PSL2 ’ NORMAL BEVEL
ASME SA53/SA53M/2021 BISELADO NORMAL
Dimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 130 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
2.875 X 0.276 INCH ' SCH 80/ W.C XS’ 3799/ 4199 FT 5329.823 FT 39850.791LB - 7.67 LB/FT
73 X7 MM 11.58 / 12.80 MTS 1624.530 MTS 18076.000 KG 11.41 KG/M

FA

Pressure / Presién Time / Tiempo Results / Resultado

Unit / Unidad. Value / Valor Seconds / Segundos

psi 2,970 5 Satisfactory / Satisfactorio

Supplementary Information !;
Informacién Suplementana i

FUNDIDO Y FABRICADO POR TENARIS TAMSA MEXICO - o N e 3 o N 22 \"‘g

FABRICACION DEL ACERO: § { 3 o

- HORNO DE ARCO ELECTRICO-HORNO DE QI‘INACIO A ;3 §

- ACERO (‘ALMADO CON ALUMINIO, PRACI'[CA DEGRANOFINO ! - . Ty

'H{ELADLEFURNACE PRACHCE lNCLUDES ARGON RlNSF. AND FINAL INJECTION OF CALCIUM SILICIDE WIRE - LAPRACTICA ENELHORNODE AF[NAC!ON INCLUY'E AGlTAClON POR ARGON E INYECCION FlNAL SILICIURO, 5
: 2 B 3 1 ~ I

i ( J \ <4
This Certificate is isued by a compu!enzed system and it is valid M}h electronic signature. On/ the original certificate lhe trade mark green colored Este cerufr_ado se emite mediante sistema compmanzado y esvalidado con firma electrénlca 2 EI certificado original poseeimpreso el logo . b
Tenans " is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformuy to the original one taking . Tenaris color verde. En caso de que el poseedordel certificado entregue una copia, debera garanuzar 1a conformidad con el original hauéndose / ‘ 5
nhnmself the respon5|b1hty for any uhlawiul or not allowed use Any alteration and/or fals;ﬁcauon will be submaed to the law. responsabl por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquner alteranén y/o falsificacion es(ar}a Sujeta a la Iey ) Py

:

)




Heat : 50893 Order: 3113980 Li ne:
Your PO 242183 [tem

Tubos de Acero de México, S.A.

— n INSPECTION CERTIFICATE 3.1 Number / Némero: | Page/PAgina: | Dotino Valenauets Teeria veraorus. Veracruz
== . C.P. 91697 MEXICO
Tenaris CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 23017250 2/8 G st
(API 5. 8.13.2-EN 10204 3.1:2004-ISO 10474 3.1:2013) | Date/Dia: March 11, 2023
- - Customer’s Order item / Orden Cliente - [tem: Customer’s Reference / Ref. del Cliente: [ Manufacturer’'s Works Order N° / Confirmacion de Venta:
335804-01 ITEM 3 N/A 306706/07
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED SEAMLESS LINE PIPE VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/A106M/19a, ASTM AS3/A53M/20, ASME SA106/106M/2021, BR-L245R/X42R-1.290R/B/C PSL2 * |[NORMAL BEVEL
ASME SAS53/SA53M/2021 BISELADO NORMAL
Dimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 130 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
2.875 X 0.276 INCH SCH 80/ W.C XS 37.99/ 4199 FT 5329.823 FT 39850.791 LB ’ 7.67 LB/FT
73X7 MM 11.58/12.80 MTS 1624.530 MTS 18076.000 KG 11.41 KG/M

Compoaosition % / Composicién %
X 100 X 1000 X 10000
C [Mn]| Si | Mo]| Cr P S \ Nb § Ni | Cu| Sn | Al Ti As B Ca
H Max [ 23 1125 40 | 15 | 30 | 25 | 15 | 60 | 50 | 300 [ 400 | — - 40 - 10| -
Min - 123 [ 10} — - — - - - - - — - — - = =
Heat N° | SampleN° P Max | 23 [125]| 40 | 15 | 30 | 25 [ 15 [ 60 [ 50 | 300|400} - - | 40 | - 10} -
Colada N° | Muestra N° Min 10| - - - - - - - - - - - - -
S 00001 H 3 10 13 14 4 2 90| 190 2 4 10
et T 59346 P 37 [ 10 i 180 Do oS 13
P 2 [ 10 180 2 | s Pl
H 2 10 250 2 4 10
P 2 10 250 3 4 13
P 2 | 10, 240 2 | 4
H 4 710 20 2 |5,
P | 10 200 2% 2
) P 10 1% i 2 |5 |

T - - — - — . 5
Ce. 1: Carbon ec';uivalenr:/carbono equivalente Col. 2; SUMA- Mo+Cr+N|+Cu+v . e Max: Maximium / Maximo R I
Col. 1:SUMA Nb+V ~ R Heat J.Colada | j Min: Minimum / Minimo o

T T g . e BN { L H

L A “ R ’ e
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. : : : ! ' i . .
This certificate is issued by 3 computenzed system and it is valid wulh electronic signature. On, the onginal certificate the trade-mark green colored Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electronica, FJ ceruhcado original poseeimpreso el logo 3 i
“Tenaris® is stamped. In case the owner of the ongmal certificate would release acopy of it, he must attest its confoumr\y (o the onglnal one Vakmg Tenaris colbr verde. En caso de que el poseedor del certificado ‘entregue und copia, debera garantizar la Conformidad con el original haciéndose / - . , :

responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteraqén y/o falsificacién estar‘sujeta.ala ley.” S, - <. !
o T - B i
f i
§ i
! ’
:
L




Heat : 50893 Order: 3113980 Li ne:
Your PO 242183 [tem

Tubos de Acero de México, S.A.

INSPECTION CERTIFICATE 3_1 Number / Ndmero: Page / Pagina: g:lr;: !\néﬁmver?;;gﬂ,ﬂu SN

C.P. 91697 MEXICO

Tenaris CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 23017250 7/8 oz
(API 51 8.13.2-EN 10204 3.1:2004-I50 10474 3.1:2013) | Due! Dia March 11, 20

! Customer’s Order Item / Orden Cliente - ftem: Customer’s Reference / Ref. del Cliente: Manufacturer’s Works Order N° / Confirmacion de Venta:
335804-01 ITEM 3 N/A 306706/07
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED SEAMLESS LINE PIPE VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
API 5L ED46/APRIL 2018, ASTM A106/A106M/19a, ASTM AS3/AS3M/20, ASME SA106/106M/2021, - BR-L245R/X42R-1.290R/B/C PSL2 ’ NORMAL BEVEL
ASME SA53/SA53M/2021 BISELADO NORMAL
Dimensions / Dimensiones: Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 130 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
2,875 X 0.276 INCH SCH 80/ W.C XS 37.99/ 4199 FT 5329.823 FT 39850.791 LB 7.67 LB/FT
73X7MM 11.58/12.80 MTS 1624.530 MTS 18076.000 KG 11.41 KG/M
:SUMMARY REPORT./ "REPORTE?‘-RESUMEN
Heat N° Quantity Length Weight Heat N° Quantity Length
Colada N°® Cantidad Longitud Peso , Colada N° Cantidad Longitud
(Pieces) (ft) {m) (Tons) (Pieces) (ft) (m)
45844 9 369.78 11271 1253 50893 116 4,762.76 1,451.69
49824 5 197.28 60.13 0.668
Average length per pipe Nominal weight per pipe
Longitud promedio por tubo Peso nominal por tubo
) | (m) (o) [ (kg/m)
999 | 1249 7477 | I il

e

TRACKIN :

= oy s B = - 7 7 — —
{, . . |Type/Tipo: API5L8.13.2 J L o Type / Tipo: API 5La 13.2 { [Type / Tipo: API5L8.132 - | ,f E .
Iy | HeatN°-. Sarf;ple N° / icking .Pipe Number N Heat N°® x?ample N° *- -Tracking Plpe Number . % Heat N°. 7 Trackmg Pipe Number/“’”
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Heat : 50893 Order: 3113980 Line: 1
Your PO 242183 [tem

Tubos de Agero de México, S.A.
— T - INSPECTION CERTIFICATE 3.1 Number / Nimero: Page / Pagina: Dol Vetangta Tejoria, Veroerv, Versonz
enaris CERTIFICADO DE INSPECCION 3.1 23017250 8/8 en s ot
ax
(AP 5L 8.13.2-EN 10204 3.1:2004-I1SO 10474 3.1:2013) | Date/Dia: March 11, 2023
¢ o Customer’s Order Item / Orden Cliente - [tem: Customer’s Reference / Ref. del Cliente: Manufacturer's Works Order N° / Confirmacion de Venta:
335804-01 ITEM 3 N/A 306706/07
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: Product Type / Tipo de Producto: Surface / Superficie:
SEAMLESS HOT ROLLED SEAMLESS LINE PIPE VARNISHED
LAMINADO EN CALIENTE SIN COSTURA CONDUCCION SIN COSTURA . BARNIZADO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: Steel Grade / Grado de acero: Ends / Extremos:
API SL ED46/APRIL 2018, ASTM A106/A106M/19a, ASTM AS53/A53M/20, ASME SA106/106M/2021, BR-L245R/X42R-L290R/B/C PSL2 NORMAL BEVEL
ASME SAS53/SAS3M/2021 ) BISELADO NORMAL
Dimensions / Dimensiones; Schedule / Cédula: Length / Longitud: Quantity / Cantidad: 130 Pcs/Pz Nominal Weight / Peso Nominal:
2.875 X 0.276 INCH SCH 80/ W.C XS 37.99/ 4199 FT 5329.823 FT 39850.791 LB 7.67 LB/FT
73X 7 MM 11.58/12.80 MTS 1624.530 MTS 18076.000 KG 11.41 KG/M

The 'p.rodgct certified herein has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with the stated £l material certificado aqui ha sido fabricado, muestreado, ensayado e inspeccionado de acuerdo con las especificaciones
specifications and has been found to meet the requirements.

establecidas y ha sido encontrado en conformidad con los requisitos.
This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration of origin. Este certificado no es, ni puede ser usado, como declaracién de origen.

; CUSTOMER . THIRD PARTY TENARIS QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE

INSPECTION COMPANY
COMPANIA DE INSPECCION

NO APLICA
Employee Name: N/A QUALITY CERTIFICATION DEPT. CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT.
DEPTO. DE CERTIFICACION DE CALIDAD RESPONSABLE DEL DEPTO. DE CERTIFICACION DE CALIDAD
S
e s st Martha Isabel-Alfonseca Choramm sy Angel César'Aleman  Gil
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This certiticate is issued by a compu(enzed system anditis valid wﬂh electronic signature. On/ the onginal certificate the trade-mark green colored Este certificado se emite mediante sistema computarlzado y esvalidado con firma electronica, ~ EI certificado original poseeimpreso el 1090 1
*Tenaris* is stamped. In case the owner oi the original certificate wou!d release a copy of it, He must attest its conformity !o the origina! one takxng - |Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, debera garantizar la Conformidad con el original haciéndose ;
uponhxmself the responsnbtl'ty for any unlawful or not allowed use. Any alteration andlorfalshcatlon will be subjected to the law. * | responsable por cualquier usoilegal o indebido. Cualquter alteradén y/o falsificacion estara su]eta a la ley. .. a
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